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Versuchsaufbau

Prüfstand

HS-Kamera

Beschleunigungs-
aufnehmer

Wegmess-
system

Fall-
masse

Bauteil

Kraftmesszelle
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Versuchskonfiguration

- definierte Energieeinbringung

(310 J bis Erstkontakt mit Bauteil)

- ebener Impaktorboden

- optische Wegmessung

- Messung der Verzögerungswerte

- Messung der Reaktionskraft

- Hochgeschwindigkeits-Videoaufnahme

(Bildrate 1 kHz)

- Klebeverbindung der Einzellagen des 

Bauteil horizontal ausgerichtet
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Versuchsübersicht

Versuch
smax

[mm]
amax

[g]
Fmax

[kN]
Emax

[J]
v0

[m/s]
Impaktorgewicht

[kg]
Prüflingsname Prüfdatum

85550Fk001 115,81 -132,73 271,57 746,01 5,20 60 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk002 110,35 -61,97 37,93 377,61 3,20 60 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk003 108,48 -72,01 44,60 359,21 3,23 60 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk004 108,48 -72,01 44,60 359,21 3,23 60 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk005 109,04 -99,54 31,56 329,63 4,56 30,2 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk006 109,24 -99,07 31,41 326,19 4,55 30,2 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk007 110,00 -97,18 30,13 332,42 4,53 30,2 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk008 110,60 -104,92 19,26 295,67 9,40 6,7 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk009 110,86 -104,63 20,74 293,92 9,40 6,7 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk010 108,48 -247,09 18,27 291,14 9,30 6,7 Oktaeder-Struktur, normal 04.06.08

85550Fk011 104,89 -250,80 19,01 284,24 9,34 6,7 Oktaeder-Struktur, quer 04.06.08
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk001
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk001
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk001

v0 = 5,2 m/s
m = 60 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk001
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk002
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk002
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk002

v0 = 3,2 m/s
m = 60 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk002
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk003
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk003
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk003

v0 = 3,23 m/s
m = 60 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk003
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk004
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk004
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk004

v0 = 3,23 m/s
m = 60 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk004
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk005
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk005
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk005

v0 = 4,56 m/s
m = 30,2 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk005
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk006
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk006
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk006

v0 = 4,55 m/s
m = 30,2 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk006
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk007
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk007
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk007

v0 = 4,53 m/s
m = 30,2 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk007
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk008
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk008
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk008

v0 = 9,4 m/s
m = 6,7 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk08
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk009
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk009
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk009

v0 = 9,4 m/s
m = 6,7 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk009
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk010
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk010
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk010

v0 = 9,3 m/s
m = 6,7 kg



© fka 2008 · All rights reserved05/06/08#85550 · 8Ku3518.ppt Folie Nr. 46

Karosserie

Schadensbilder
Versuch 85550Fk010
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Kraft-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk011
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Energie-Weg-Verlauf
Versuch 85550Fk011
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Hochgeschwindigkeitsvideo
Versuch 85550Fk011

v0 = 9,34 m/s
m = 6,7 kg
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Schadensbilder
Versuch 85550Fk011
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Kontakt

Dipl.-Ing. Stefan Kurtenbach

fka – Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen
Steinbachstr. 7
52074 Aachen (Germany)

Telefon +49 / 241 80 25 654
Fax +49 / 241 88 61 110
E-Mail kurtenbach@fka.de
Internet www.fka.de                


